
塩水噴霧試験結果　：　ED 塗装膜厚による性能比較

藤間精練株式会社

TP / No.
膜　厚 8.0 μｍ 8.5 μｍ 15.6 μｍ 18.3 μｍ 20.9 μｍ

塩水噴霧
480
時間

クロスカットから
の最大剥れ幅 1.0 ｍｍ 1.0 ｍｍ 0.6 ｍｍ 0.5 ｍｍ 0.5 ｍｍ

塩水噴霧
800
時間

クロスカットから
の最大剥れ幅 1.5 ｍｍ 1.5 ｍｍ 1.3 ｍｍ 1.1 ｍｍ 1.0 ｍｍ
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